
Артикул: С-177 ЮГ
Ткань хлопчатобумажная «Престиж-235» 

Технические характеристики

СТО ГОСТ Фактическое значение
  Состав, %   100ВХ - -

  Поверхностная
плотность, г/м2

  235-12 - -

  Ширина, см   150,0 ± 2,0 - -

  Переплетение   саржевое

  Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее

  по основе   735 - -

  по утку   590 - -

  Стойкость к истиранию,
циклов, не менее

  3000 - -

  Гигроскопичность, %, не
менее

  10 - -

  Воздухопроницаемость,
дм3/м2с, не менее

  20 - -

  Ткань с отделкой ВО

  Примечание к ткани с
отделкой ВО

  Отделка   ВО / МВО / НМВО / МУ / К-20 / К-50

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

