
Артикул: С-174 ЮГ
Ткань «Молескин»

Технические характеристики

СТО ГОСТ Фактическое значение
  Состав, %   100%ВХ - -

  Поверхностная
плотность, г/м2

  250-13 - -

  Ширина, см   150,0 ± 2,0 - -

  Переплетение   усиленный сатин

  Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее

  по основе   350 - -

  по утку   550 - -

  Стойкость к истиранию,
циклов, не менее

  2000 - -

  Гигроскопичность, %, не
менее

  5 - -

  Воздухопроницаемость,
дм3/м2с, не менее

  10 - -

  Отделка   УПХ
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