
Артикул: С-45 ЮГ
Бязь «Уводь», гладкокрашеная

Технические характеристики

СТО ГОСТ Фактическое значение
  Состав, %   100 ВХ - -

  Поверхностная
плотность, г/м2

  142-7 - -

  Ширина, см   150,0 ± 2,0 - -

  Переплетение   полотняное

  Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее

  по основе   296 - -

  по утку   196 - -

  Гигроскопичность, %, не
менее

  15 - -

  Воздухопроницаемость,
дм3/м2с, не менее

  100 - -

  Отделка   МАПС
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